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Unterlagskonstruktionen - Fliessestrich oder Zementestrich, das ist die
neue Bezeichnung der Unterlagsbdden aus Anhydrit, die sich einer grossen
Beliebtheit erfreuen.

Unterlagen, die viel

aushalten konnen

it der Einfiihrung der neuen
SIA Norm 251 schwim-
mende Estriche im Innenbe-

reich, die per 1. Januar 2008 in Kraft
gesetzt ist, wurde die alte Norm auch
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den europdischen Normen angepasst.
Es wird wahrscheinlich einige Zeit
brauchen, bis der Begriff Unterlagsbo-
den in der Bau- und Umgangssprache
durch die in der Norm angepasste Be-
zeichnung Estrich abgel6st wird. Am
meisten werden Fliessestrich auf Cal-
ciumsulfatbasis und Zementestrich
ausgefiihrt, aber auch spezielle Est-
richarten wie zum Beispiel Zement-

fliessestrich, Gussasphaltestrich und
Kunstharzestrich. Der Calciumsulfat-
Fliessestrich, kurz CAF genannt, wird
im Silo oder als Sackware auf die Bau-
stelle transportiert, mit Wasser ge-
mischt und als fliissige Masse per For-
derschlauch zum Einbauort gebracht,
wo der eigentliche Unterlagsboden
entsteht. Beim Zementestrich wird
auf der Baustelle Sand, Zement und
Wasser erdfeucht gemischt und mit
einem Pumpschlauch zum Einbauort
auf der Baustelle transportiert.

Grosse Beliebtheit

Der Fliessestrich verzeichnet jahr-
lich markanten Zuwachs an Marktan-
teilen in der Schweiz. Die Vorteile des
Fliessestrichs {iberzeugen immer
mehr Planer und Architekten. Der
Einbau erfolgt einiges schneller und

iibertrifft die Leistung mit konventio-
nellen Zement-Estrichen um ein Viel-
faches. Tagesleistungen von bis 1200
m? sind moglich. Im Vergleich kann
der Fliessestrich mit einer geringeren
Konstruktionshche eingebaut wer-
den, was einen positiven Einfluss auf
die Raumhohe und Schwellenhohen
haben kann. Das dadurch verringerte
Flachengewicht bietet Vorteile in der
Planung. Bereits nach 24 Stunden ist
der Boden begehbar, nach einer Wo-
che belastbar und nach 7 bis 10 Tagen
kann er aufgeheizt werden, was sich
positiv auf die Bauzeit auswirkt.
Schnelltrocknende Produkte werden
beim Giessen bereits beheizt und
trocknen entsprechend schneller aus.
Die Fliessestriche ohne Bodenheizung
konnen bei geeignetem Grundriss bis
zu einer Flache von 1000 m? fugenfrei
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eingebaut werden. Mit Bodenheizung
lasst die SIA Norm 251 Feldgrossen
zu, die um rund 40% grosser sind als
beim Zementestrich. Dieser Vorteil
macht sich zum Beispiel beim Verle-
gen von Bodenplatten bemerkbar, da
weniger Trennfugen aus dem Estrich
in den Plattenbelag iibernommen
werden miissen. Immer haufiger wird
der Estrichboden auch als Fertigbelag
eingesetzt, was vor allem bei krea-
tiven Planungsbiiros und Bauherren
mit individuellen Anspriichen ge-
schidtzt wird. Die Moglichkeiten in
den verschiedenen Ausfiihrungen als
homogen eingefarbt oder versiegelt
sind nahezu grenzenlos.

Keine Risse und Setzungen

Der wesentliche Unterschied be-
steht im geringen Verformungsverhal-
ten des Fliessestrichs. Konventionelle
Zementboden haben ein ausgepragtes
Schwindverhalten, was sich wahrend
dem Austrocknen der Boden vor allem
im Randbereich mit Schiisselungen
stark zeigt.

Der Calciumsulfatfliessestrich ist
frei von solchen schwindbedingten
Problemen und bleibt konstant form-
stabil. Durch die optimale Eigenver-
dichtung des Fliessestrichs und kom-
pakte Umschliessung der Bodenhei-
zungsrohre ohne Lufteinschliisse ent-
steht eine gleichmassige und durchge-
hende Wdrmeverteilung. Wegen der
geringeren Konstruktionshohe des
Fliessestrichs wird der Boden durch

die Bodenheizung schneller aufge-
wadrmt. Die Werkmischung des Fliess-
estrichs wird regelmassig auf dessen
Qualitat iberpriift. Fiir den vor Ort auf
der Baustelle gemischten Estrich ist
eine kontinuierliche Kontrolle dage-
gen nur schwer zu bewerkstelligen,
da Bindemittel und Zuschlagstoffe
von unterschiedlichen Lieferanten
stammen.

Kostenvergleich

Gemadss Angabe von Reto Kuster
von der Firma Fixit AG entspricht der
Preis fiir 1 m? Fliessestrich bei gros-
seren Gebduden ab 1’000 m* Boden-
flache in etwa dem Preis fiir einen
konventionellen Zementestrich, dies
abhdngig von der Objekt- und Wettbe-
werbssituation. Bei kleineren Gebdu-
den, wie etwa einem Einfamilienhaus,
liegt der Preis fiir den Fliessestrich er-
fahrungsgemass leicht hoher als beim
Zementestrich. Nicht geeignet ist der
Fliessestrich {ibrigens fiir Boden in
Nassrdaumen, im Aussenbereich oder
fiir Boden, die im Gefdlle ausgefiihrt
werden miissen.

Weitere Informationen

Unter www.pavidensa.ch des Ver-
band Schweizerischer Industrie- und
Unterlagsbodenunternehmer befin-
den sich weitere Informationen. Ex-
perten beantworten einfache telefo-
nische Auskiinfte oder erstellen
Grobbeurteilungen oder Expertisen
iiber Estriche.

Der Fliessestrich liberzeugt immer mehr Planer und Architkten. Der Einbau
erfolgt einiges schneller und tbertrifft die Leistungen mit konventionellen

Zementestrichen um ein Vielfaches.
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